
List of Aero Vodochody Aerospace special processes /

 Seznam speciálních procesů Aero Vodochody Aerospace

Název procesu (CZ) Typ procesu (CZ) Title (EN) Type of process (EN)

Kadmiování s nízkým navodíkováním Chemický proces Low Hydrogen Embrittlement CD Plating Chemical process

Tmel pro těsnění krytů kabin letounů Těsnění Sealing compound for Canopy sealing Sealing

Tmel pro těsnění krytů kabin letounů Těsnění Sealing compound for Canopy sealing Sealing

Dvousložková epoxidová základní barva Nátěr Two component epoxy primer Coating

Výroba kompozitových dílů z prepregu Kompozity Production of compiste parts from prepreg Composites

Chemické frézování Al a jeho slitin Chemický proces Chemical milling of aluminum and its alloys Chemical process

Technologie zpevňování ocelovými broky Zpevňování Steel shot peening technology Mechanical surface treatment

Technologie zpevňování balotionou Zpevňování Glass bead peening technology Mechanical surface treatment

Zpevňování otvorů Zpevňování Coldworking fastener holes Mechanical surface treatment

Technologie zpevňování keramickými broky Zpevňování Ceramic shot peening technology Mechanical surface treatment

Tavné svařování Al slitin, konstrukčních ocelí a titanových slitin Svařování Fusion welding of aluminum alloys and construction steel and titanium alloys Welding

Odporové svařování bodové a švové Svařování Welding, Resistance, Spot and Seam Welding

Titan a jeho slitiny, technologie zpracování Tepelné zpracování Treatment of titanium alloys Heat treatment

Tepelné zpracování ocelí Tepelné zpracování Heat treatment of steels Heat treatment

Žárové stříkání - metalizace Povrchová úprava Thermal spraying Surface treatment

Tepelné zpracování oceli 4330+V VAC-ARC Tepelné zpracování 4330+V VAC_ARC Steel Treatment Heat treatment

Tepelné zpracování nýtů ze slitiny 2024 Tepelné zpracování Heat treatment of rivets from 2024 alloy Heat treatment

Tepelné zpracování Al slitin Tepelné zpracování Heat treatment of Aluminium alloys Heat treatment

Anodická oxidace v kyselině chromové Chemický proces Chromic acid anodizing Chemical process

Konverzní povlaky pro hliník a jeho slitiny Chemický proces Chemical conversion coatings for aluminum and its alloys Chemical process

Kadmiování Chemický proces Cadmium plating Chemical process

Protikorozní těsnění. Těsnění přetlakové části trupu a integrálních nádrží. Těsnění Corrosion protection sealing. Sealing of the pressurized fuselage section and integral fuel tanks Sealing

Pasivace korozivzdorných ocelí Chemický proces Passivation of Corrosion-Resistant steels Chemical process

Anodická oxidace v kyselině chromové pro konstrukční lepení Chemický proces Chromic acid anodizing for structural bonding Chemical process

Tvrdé chromování Chemický proces Hard Chrome Surface coating Chemical process

Anodická oxidace v kyselině sírové Chemický proces Sulfuric acid anodizing Chemical process

Tvrdá anodická oxidace Chemický proces Hard anodizing Chemical process

Všeobecné alkalické odmašťování ve vodném roztoku Chemický proces General purpose aqueous alkaline cleaning Chemical process

Fosfátování Chemický proces Phosphating Chemical process

Kontrola stavu TZ lehkých slitin Kontrola Temper inspection of heat treatment light alloys Testing

Zkouška tvrdosti kovových materiálů Kontrola Hardness Testing of Metallic Materials Testing

Kontrola TZ lehkých slitin měřením elektrické vodivosti metodou vířivých proudů Kontrola Light Alloy Heat Treatment Inspection by Eddy Current Method Electrical Conductivity Measuring Testing

Nedestruktivní zkoušení – Metoda magnetoflourescenční prášková polévací Kontrola Nondestructive Testing – Magnetic Particle Fluorescent Wet Method Testing

Ultrazvuková kontrola Kontrola Ultrasonic Inspection Testing

Zkoušení prozařováním (RTG) Kontrola Radiographic Ecamination (RADI) Testing

Ultrazvuková kontrola kompozitních dílů Kontrola Ultrasonic Inspection of Composite Structures Testing

Měření tlouštěk ultrazvukem Kontrola Ultrasonic thickness measurement Testing

NDT procedura – zkoušení poklepem Kontrola NDT procedure Tap Testing Testing

Zjišťování vad kapilární fluorescenční metodou Kontrola Detection of defects by penetrants methods Testing

Zkoušení vířivými proudy Kontrola Eddycurrent Testting Testing

Chemická oxidace oceli Chemický proces Chemical oxidation of steel Chemical process

Pasivace mědi a jejich slitin Chemický proces Passivation of copper and its alloys Chemical process

Moření titanu Chemický proces Pickling of titanium Chemical process
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Pasivace CRES, oceli PH13-8Mo a ekvivalentů Chemický proces Passivation of CRES, PH13-8Mo steel and equivalents Chemical process

Odmašťování dílů z Al, Mg slitin a ocelí Chemický proces Degreasing of aluminum alloys, magnesium alloys, and steels Chemical process

Aplikace zinkofosfátového povlaku na pokovené díly Chemický proces Application of zinc phosphate coating on plated parts Chemical process

Deoxidace Al a jeho slitin Chemický proces Deoxidation of aluminum and its alloys Chemical process

Elektrolytické zinkování Chemický proces Electrolytic zinc plating Chemical process

Elektrolytické cínování Chemický proces Electrolytic tin plating Chemical process

Elektrolytické mědění Chemický proces Electrolytic copper plating Chemical process

Elektrolytické niklování Chemický proces Electrolytic nickel plating Chemical process

Bezproudé niklování Al a jeho slitin Chemický proces Electroless nickel plating of aluminum and its alloys Chemical process

Elektrolytické stříbření Chemický proces Electrolytic silver plating Chemical process

Pískování před metalizací Povrchová úprava Abrasive blasting prior to metallization Surface treatment

Ruční aplikace konverzního povlaku Chemický proces Manual application of conversion coating Chemical process

Odlakování pomocí odstraňovače nátěrových hmot Chemický proces Paint stripping using chemical remover Chemical process

Aplikace epoxidového základu 10P4-2NF Nátěr Application of epoxy primer 10P4-2NF Coating

Aplikace základní barvy S2003/0600 Nátěr Application primer S2003/0600 Coating

Nanášení emailu syntetického matného S2075 Nátěr Application of synthetic matte enamel S2075 Coating

Nanášení emailu C2001 Nátěr Application of enamel C2001 Coating

Lakování L159 Nátěr top coating of L159 Coating

Nanášení barvy syntetické vypalovací matné S2043 Nátěr Application of synthetic matte stoving coat S2043 Coating

Nanášení polyuretanové matné barvy TELPUR S200 Nátěr Application of matte polyurethane coat TELPUR S200 Coating

Aplikace nátěru C2030 Nátěr Application of coating C2030 Coating

Aplikace PU základní barvy Primer 20P1-21 pro integrální palivové nádrže Nátěr Application of PU primer 20P1-21 for integral fuel tanks Coating

Pneumatické otryskávání litinovou drtí Povrchová úprava Pneumatic blasting with cast iron grit Surface treatment

Odstraňování anorganických povlaků Chemický proces Removal of inorganic coatings Chemical process

Nanášení laku S1370 na pružiny Nátěr Application of lacquer S1370 on springs Coating

Aplikace vrchní vypalovací silikonové barvy Birsil Thermo Nátěr Application of top coat stoving silicone paint Birsil Thermo Coating

Aplikace syntetického emailu KH-14 Nátěr Application of synthetic enamel KH-14 Coating

Aplikace základní silikonové barvy Biopol Corsil Nátěr Application of silicone-based primer Biopol Corsil Coating

Nanášení emailu polyuretanového dvousložkového U2054 a U2056 Nátěr Application of two-component polyurethane enamel U2054 and U2056 Coating

Nanášení emailu S2053 v kombinaci s lakem C1145 Nátěr Application of enamel S2053 in combination with varnish C1145 Coating

Aplikace Lukosilu 200 Nátěr Application of Lukosil 200 coating Coating

Nanášení emailu syntetického vypalovacího S2053 Nátěr Application of synthetic stoving enamel S2053 Coating

Nanášení Maskantu Povrchová úprava Application of masking compound Surface treatment

Aplikace 10P20-13 High Solids Primer, epoxidový základ Nátěr Application of 10P20-13 High Solids Epoxy Primer Coating

Aplikace vrchní polyuretanové barvy Aviox Finish 77702 Nátěr Application of Aviox Finish 77702 polyurethane topcoat Coating
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